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1 Defectos que se podrian producir al secar la madera

El movimiento del agua en la madera depende de factores inherentes a la madera tales como:

e estructura anatdmica,

e peso especifico,

e condiciones de crecimiento,

e dimensiones de la pieza de madera.

Asi, el agua se mueve mas rapido:

e Enmaderas livianas

e En piezas de madera de albura

e Enpiezas de madera con menos espesor

e Cuando el contenido de humedad de la madera es elevado

El movimiento de agua también depende de factores del ambiente externo, tales como:

e latemperatura,
e lahumedad atmosférica,
¢ lavelocidad del aire circundante.

Los principales defectos que se producen debido a un inapropiado secado son los siguientes:

1.1 Defectos de forma

Son anomalias evidenciadas en una tabla por las desviaciones que se producen con respecto al plano
normal. Se incluyen los siguientes defectos

e Abarquillado: cuando una pieza de madera aserrada sufre curvatura en sentido
perpendicular al grano, produciéndose una cara cdncava y otra convexa. Ocurre
generalmente cuando se realiza un secado desigual entre las caras de la pieza o por
contraccion desigual, inherente al corte, entre las caras de la pieza.



Combado: cuando una pieza de madera aserrada experimenta un alabeo en sentido de su
longitud o grano, obteniéndose una cara concava y otra convexa. Ocurre generalmente
debido a la falta de apoyo uniforme en la madera al secar y se agrava cuando la madera
tienen una tendencia natural de este tipo de defectos (madera tensionada)

Encorvado: cuando una pieza de madera experimenta una curvatura en sentido de su
longitud o grano, obteniéndose cantos convexos y céncavos longitudinalmente. Es poco
comun y aparecen generalmente en las maderas de grano entrecruzado.

Revirado: es la torcedura de una pieza de madera serrada en sus cuatro bordes o cantos de
tal madera que los cuatro angulos de una cara no pueden permanecer en un mismo plano.
Se debe generalmente a un secado incompleto de la madera que tiene grano entrecruzado,
presentandose contracciones desiguales.

1.2 Defectos de estructura

Segln Araujo Son anomalias estructurales, producidas por disposicion anormal de los elementos
celulares, que comprometen la coherencia de la madera afectando su resistencia mecéanica. Los de
mayor importancia son:

Acebolladuras: se manifiestan por la separacion de dos capas de tejido lefioso entre anillos
de crecimiento consecutivos

Grietas: son ocasionadas por la separacion de los elementos celulares en el sentido de los
radios y cuyo desarrollo no compromete ambas caras de la pieza de la madera o puntos
opuestos en la superficie.

Rajaduras: aparecen en el plano axial de la madera y se caracterizan por la separacion
longitudinal de los elementos lefiosos. Comprometen a ambas caras de la pieza de madera o
puntos opuestos de ella.

Cementacion: es el endurecimiento superficial que ha sufrido una pieza de madera secada a
temperaturas muy elevadas.

Colapso: es la modificacion estructural de la madera debido a una eliminacion
extremadamente rapida del agua de saturacién, lo que determina el aplastamiento de los
tejidos comprometidos.

El control de calidad se realiza por métodos mecéanicos, visuales 0 una combinacion de ambos. Los
métodos mecanicos consisten en el uso de maquinas que determinan los esfuerzos méximos a los
gue pueden ser sometidas las piezas de madera, asignandole al elemento una calidad determinada.
Los métodos visuales consisten en seleccionar individualmente las piezas por su apariencia,
basandose en el hecho, determinado experimentalmente, de que los defectos afectan la resistencia
de la madera. Las caracteristicas de la madera que se evallUan para su clasificacion son:



o Defectos originados por la constitucion anatomica de la especie, como medula incluida,
duramen quebradizo, bandas anchas de parénguima, tipo y grado de inclinacién del grano y
nudos.

e Defectos originados por ataque biol6gico, como perforaciones, mohos, manchas y
pudriciones.

e Defectos originados antes o durante el procesamiento de la madera, como arista faltante y
fallas de compresion.

o Defectos originados durante el secado, de forma y estructura.

¢ Dimensiones, se debe tener en cuenta que la madera tiene diferentes rangos de contraccién
en sus tres diferentes planos de corte y son diferentes segln la especie, por ello es necesario
considerar una sobre medida antes de cortar la madera y secarla asi para obtener
dimensiones correctas.

2 Mediciones Preliminares

Las mediciones preliminares son fundamentales para llevar un correcto control de los castillos de
secado, y para esto fue necesario llevar a peso seco las probetas de las distintas especies.

Las probetas corresponden a rodelas superior e inferior de cada troza del estudio, fueron pesadas y
llevadas hasta peso seco en una estufa de secado, con estos valores y la siguiente formula fue
posible calcular el contenido de humedad promedio al que se encontraban las trozas recién
extraidas.

(pi — po) | 10
po

CH% = 0

A continuacién se muestran los promedios de contenido de humedad obtenidos de las
probetas de pequefias trozas provenientes de las cortas en Pilotos de Ordenacion en
Bosques mediterraneos:

Contenidos de
Humedad iniciales

Especie CH
Litre 59%
Boldo 79%
Molle 89%
Peumo 65%

Cuadro 1. Contenidos de humedad iniciales de las especies de estudio



3 Prueba de sellado de cabezas de trozas
3.1 Objetivo:

Probar el sellado preventivo de testas para evitar se sequen tan rapidamente mientras se acumula el
material antes de ser llevados al proceso de aserrio.

3.2 Descripcion general y metodologia:

Este procedimientos se llevé a cabo en la comuna de Hijuelas, predio los Tilos, el dia 1 de agosto
del presente afio, las trozas de prueba llamadas probetas para efectos practicos, fueron
seleccionadas bajo los criterios de manejo para el tipo de bosque, con el fin de crear una muestra
representativa de las trozas aserrables obtenidas de este, las cuales mediantes los siguientes
productos con propiedades hidréfobos y/o impermeabilizantes fueron selladas en las testa; 3 con
aceite imprimante, 2 con aceite quemado, 3 con carbonileo, 2 con petr6leo, 1 con bencina y dos
probetas testigo, 13 probetas en total. EI procedimiento practico de sellado fue realizado en terreno
como proceso posterior al volteo, sumergiendo las cabezas de las probetas en grupos de muestreo en
los baldes de los distintos productos y apilados para ser trasportados a laboratorio. En el laboratorio
se simularon condiciones de acopio recomendadas para largo tiempo antes del proceso de aserrado,
en apoyos de madera seca, rectos, en una zona limpia y nivelada. A los 28 dias con un
Xilohigrometro (instrumentos de Medicion de contenido de Humedad de la Madera) se tomé 5
mediciones a lo largo de las probetas y una en cada testa; con el fin de determinar la desecacion de
estas y poder inferir la eficacia del sellador en evitar la desecacién rapida de las trozas en el sentido
longitudinal.

Para inferir la informacion a continuacion, se us6 como referencia el contenido de humedad
promedio de las probetas de peumo extraidas el mismo dia. Para esto se pidi6 al motosierrista cortar
rodelas, una superior y una inferior de cada troza, las cuales pesadas en verde y mediante secado en
estufa fueron llevadas a peso seco y pesadas, con estos dos datos y la siguiente formula se obtuvo el
contenido de humedad inicial al que se encontraban al momentos del volteo.

3.3 Resultados:

En promedio se observa, un desecamiento promedio menor en las trozas selladas con petroleo,
seguido por las selladas con bencina, luego con aceite imprégnate, las trozas testigo y por ultimo
las con aceite quemado que presentaron la mayor bajada de humedad con 38, 9% de humedad
perdida respecto a la inicial.

La velocidad de secado promedio de las trozas, fue de 1 %l/dia, y en las testas 1,3 %/dia no
mostrando gran variacién de las velocidades de secado en las trozas pero si en las testas, siendo las
selladas con petrdleo las Gnicas bajo el promedio con 1,25 %/dia, aunque hasta el momento las
desviacion estandar calculadas no arrojen gran relevancia en las diferencias de velocidades de
secado, siendo ambas de un 0,07, pudiendo darse la posibilidad que finalmente ninguno de los
productos esta siendo efectivo contra el secado mas rapido de las testas o la otras teoria que podria
estar pasando es que ahora que viene el secado mas lento de estas trozas, ya que estara liberando el
agua ligada al ambiente para llegar al equilibrio con él, se haga mas notorio la baja de velocidad de
secado y de grietas en las trozas y denotando donde el sellado haya sido mas eficaz.
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Figura 1. Gréfico de contenidos de humedad, en la prueba de sellado de cabezas.

4 Metodologia de secado

4.1 Recomendaciones preparativas para el secado en campo de maderas del
bosque mediterraneo

Antes del inicio del proceso de secado propiamente tal de la madera, hay que tomar ciertas
precauciones con el fin de reducir los defectos. Si no se tiene cuidado en las etapas iniciales del
proceso productivo, el subproceso de secado podria no eliminar los defectos existentes en la
madera. A continuacion se describe el procedimiento recomendado para evitar defectos previos al
secado:

e Aplicar sellante en las cabezas de las trozas seleccionadas.

e Los troncos seleccionados deberan ser acopiados en canastos de 1x2x1.3 metros dispuestos en
hilera y a orilla de camino sobre apoyos evitando el contacto directo con el suelo y de
preferencia evitar exposicion directa al sol.

4.2 Cancha de secado

Una vez obtenidas la madera aserrada, se localizara la cancha de secado en concordancia con las
vias de acceso (rutas, calles), separada de arboledas, muros, edificios y otros obstaculos que



impidan la libre circulacion del aire. Esta debe ubicarse en un terreno plano, con una minima
inclinacion para permitir escurrir el agua y evitar posas. Las pilas deben posicionarse perpendicular
al movimiento del viento en filas separadas lo suficientemente para permitir el acceso de las
méaquinas de carga, estas deben ser protegidas del sol directo ya que este producira defectos en las
maderas expuestas, produciendo ademas un secado heterogéneo.

4.3 Sistema de secado

El sistema para secar la madera aserrada se llama “apilado horizontal” y consiste en colocar las
tablas, tablones o basas una al lado de la otra, de tal manera que se formen pisos o camas
horizontales. Estos pisos son separados verticalmente por listones separadores hasta constituir una
pila de altura y anchos deseados.

Los elementos de una pila de secado natural son:

e Bases o cimientos: Constituyen los elementos donde descansara todo el peso de la pila, su
funciona es separar la pila del suelo, favoreciendo la libre circulacion de aire y previniendo el
contacto con la humedad del suelo y los agentes biodticos causantes del deterioro en la madera.

e Travesafios: son elementos de soporte y estabilidad en la pila, ya que permiten la homogénea
distribucion de la carga, por lo general son de 10 cm de arista para facilitar el acceso de grdas o
carros montacargas, se colocan sobre las bases para repartir el peso de la madera apilada.

e Listones separadores: facilitan el paso del aire a través de la pila, manteniendo una separacion
adecuada entre las tablas de madera.

e Pesos: Son elementos de carga, los cuales son usados sobre la pila de madera, cuidando de
mantener la hilera sobre los apoyos y separadores sirven para mantener la estabilidad y evitar
defectos en el procesos de secado.

Figura 2. Castillo de secado



Sus mayores ventajas son:

e Lafacilidad de instalacion,
e Estabilidad de la estructura
e Menor proporcion de aparicion de defectos.

Para obtener un mejor secado de la madera, se aconseja que los castillos se preparen con material:

o De la misma especie forestal.

e Del misma espesor.

e Con similar grado de humedad.
e Deigual longitud

Pueden aplicarse a maderas con distintos largos, siempre gque los extremos de todas las piezas,
tengan sus correspondientes apoyos.

La altura méxima recomendada de los castillos es de 5 m. En cuanto al ancho se debe aceptar como
principio general que: “cuanto mas ancho es el castillo, menor sera la velocidad de secado” por los
gue se recomienda que no superen los 2 (m).

4.4  Requerimientos por castillo de secado

Escuadria 4X4 Caracteristicas Cantidad
pulgadas
Bases o cimientos 40x20x20 cm 21 pollos por estiba
Travesanos Pino seco cepillado 5 piezas de 2" x 4" x 3.2m
sellado
Listones separadores  Pino seco cepillado 45 piezas de 2" x 2" x 3,2m
sellado
Dimensiones 3.2x5.8m Area: 18,56 m* por estiba.
Pesos Solerilla 100 cm 10 por pila
Volumen de madera 216 m°

Cuadro 2. Tabla de insumos para montaje de castillos de secado.

Implementos Escuadria 4X4 pulgadas
Bases o cimientos 69.090
Travesafios $ 14.650
Listones separadores $ 63.900
Pesos $ 40.530

Valor por estiba $ 188.170

Cuadro 3. Costo de implementos para armado de castillo. (Sodimac.cl)



4.5 Armado de castillo

e Acomodar bases y cimientos en un lugar adecuado segun especificaciones antes descritas.

e Acomodar travesarios sobre bases y cimiento.

e Sobre los travesarios colocar las piezas de madera que seran secadas, de tal manera que formen
pisos o0 camas horizontales.

e Por cada cama 0 piso sera necesario posicionar separadores en el mismo eje de los travesafios
para repartir cargas uniformemente y evitar defectos.

e Al terminar los pisos es necesario agregar un peso sobre la hilera de apoyos que nos permitira
asegurar la estabilidad del castillo y disminuir los posibles defectos.

4.6 Piezas para control de humedad de castillo

e Seleccione 6 piezas y separelas del resto.
o Marque las 6 piezas separadas con lapiz de cera con una S, MS, M, Ml, e I.

e Mida el contenido de humedad y el peso de las 6 piezas (debera anotar estos datos en la tabla de
control).

e Con el resto de piezas proceda a armar el castillo y coloque las piezas marcadas de forma tal
que queden en las columnas del extremo y en: la primera fila (S), la ultima fila (), la fila
intermedia (M), la fila entre la primera y la intermedia (MS) y la fila entre la Gltima y la
intermedia (MI) para facilitar su posterior control de contenido de humedad por el método
seleccionado.

4.7 Ficha de control de proceso de secado y Tablas de registro

La ficha de control debera ser impresa para que operario a cargo de la medicion pueda realizarlas al
costado de los castillos; y la tabla de registro debera ser completada por el encargado de la faena de
forma directa en el archivo Excel entregado al encargado del proyecto.

Codigo castillo Ubicacién de la pieza en el castillo CH (%) Peso (g)
Superior
Media-superior
Media
Media-inferior

Inferior

Tabla 1. Control del proceso de secado.

Fecha: hora:
Clave castillo CHs% CHms% CHmM% CHmIi% CHi% promedio del castillo ds tiempo en cancha

Tabla 2. Registro de proceso.
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